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Lazaro Cdrdenas, Mich. A 08 de Mayo del 2019.

Destruroc, S.A. de C.V.

At'n: Ing. José E. Alcantara Campos
Gerente General
Ing. Juan J. Medina Romo
Gerente de Produccion

Control
MI19—-0302]

Asunto: Informe de Resultados.
Anexo al presente envio a usted, los resultados obtenidos de la evaluacion del Mineral.
La toma de muestra fue realizada por el cliente.
Identificacion de la Muestra: Mina La Veronica

Variable La Veronica
Hierro Magnético 55.84 %
Hierro Total(Fe™ ) 65.21 %
SiO; 6.58 %
Al,0; 0.24 %
S 0.05 %
P 0.04 %
K50 0.00 %
Ti0, 0.00 %
Mn 0.03 %
As 0.00 %
CaO 0.04 %
PbO 0.02 %
ZnQ0 0.02 %
CuO 0.02 %

Método de Prueba: ISOQ 9516 — 1:2003

Los resultados son caracteristicos, solo de las muestras sometidas al andlisis.
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